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委托单位 苏州嘉臣嘉纺织有限公司 

地址 / 

客户认定信息 

联系人 王辉 

联系电话 18550077779 

样品描述 一块 JC-550 涤粘条纹里布（整幅×30cm） 

生产单位 / 生产地址 / 

款号 / 货号 / 

买家 / 商标 / 

供应商 / 订单号 / 

合同号 / 发票号 / 

材料名称 / 物料编号 / 

样品状态 符合检验检测要求 

检测性质 委托检验检测 样品接收日期 2024/10/11 样品检测日期 2024/10/11-2024/10/12 

测试地点及其

测试环境 
地点：本公司 温度：符合标准要求 相对湿度：符合标准要求 

判定依据 --- 

判定结论 / 

备注 / 

 

 

扫描查真伪 

编制 
 

批准 
 

审核  签发日期 

 

 

2024/10/12 
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样品描述/结果汇总 

 

样品描述 JC-550 涤粘条纹里布 

 

序号 
检验项目 

(计量单位) 
测试方法 技术要求 测试结果 单项结论 

1 

织物纤维混纺

产品定量化学

分析方法[1] 

GB/T 2910.1-2009 

附录 B 
--- 

粘胶纤维（粘纤）：

54.8% 

聚酯纤维：45.2% 

--- 

备注 

[1]结合公定回潮率 

 

样品照片 

 

*** 报告结束 *** 


